Technisches Datenblatt
AKU®-FLON FEP

Aku

gt
(Perfluorethylenpropylen-Copolymer)
[I. Allgem. Eigenschaften®? |
Norm Einheit Wert
1. Dichte (p) ISO 1183 g/cm3 2,14
2. Wasseraufnahme (Sattigung) 0,01
3, Feuchtigkeitsaufnahme ASTM D570 % -
4a. Dauergebrauchstemperatur obere UL 746B oC 205
4b. Dauergebrauchstemperatur untere -100
[1l. Mech. Eigenschaften bei 23°C |
Norm Einheit Wert
1. Streckspannung (cs) MPa 13
2. Streckdehnung (gs) % -
3. ReiBfestigkeit (or) SO 527 MPa 55
4, Reilldehnung (gr) % 300
5. Schlagzahigkeit (an) 1ISO 179 KI/m? 0. B.
6. Izod-Kerbschlagzahigkeit (ax) ISO 180/1A 0. B.
7. Shore-D ISO 7619-1 - 56
8. Biegefestigkeit (o8 3,5 %) ISO 178 MPa -
9. Elastizitatsmodul (E) 1ISO 527 390
[Ill. Therm. Eigenschaften |
Norm Einheit Wert
1. Vicat-Erweichungstemp. VST/B/50 -
VST/A/50 1SO 306 oc -
2. Formbestandigkeitstemp. HDT/B
HDT/A A -
3. Langenausdehnungskoeffizient (o) 1ISO 11359 K-1x104 1,2
4. Warmeleitfahigkeit bei 20 °C (1) ISO 22007-4 W/(m=*K) 0,2
5. Glasiibergangstemperatur (Tg) o -
6. Kristallit-Schmelzbereich (Tm) 146 c -
[IV. Elektr. Eigenschaften |
Norm Einheit Wert
1. Spez. Durchgangswiderstand (po)® Qxcm 1018
2. Oberflachenwiderstand (Ro)®) IEC 60093 Q 1016
3. Dielektrizitatszahl bei 1 MHz (sr) - -
4. Diel, Verlustfaktor bei 1 MHz (tand) IEC 60250 : <0,0002
5. Durchschlagfestigkeit ASTM D149 kV/mm 80
6. Kriechstromfestigkeit IEC 60112 V -
| V. Weitere Angaben |
Norm Einheit Wert
1. Klebemdglichkeit - - nein
2. Physiologische Unbedenklichkeit® gem. EEC 10/2011 - ja
FDA 21 CFR - ja
3. Reibungszahl dynamisch vs. Stahl DIN 53375 - 0,35
4. Brandverhalten UL 94 - V-0
5. Sauerstoffindex LOI ASTM D2863 % >95
6. UV-Bestandigkeit® - - -

1) Diese Werte wurden von Fachleuten erstellt und enthalten unsere derzeitigen Erfahrungen. Sie kénnen deshalb in hohem Maf3e als anwendbar

bezeichnet werden, ohne fiir jeden Fall der Anwendung verbindlich zu sein. Am Fertigprodukt kénnen einige dieser Eigenschaften von diesen

Werten abweichen, zumal diese Werte durch Mittelwertberechnungen, an aus gerade produzierten Halbzeugen (@40-60mm)hergestellten Probe-
korpern ermittelt wurden. Es handelt sich hier um Richtwerte und nicht um zugesicherte Eigenschaften und sollten demnach nicht fur Spezifikatio-
nen herangezogen werden. Bei fehlenden Messwerten wurden, soweit diese vorlagen, die Daten der Rohstoffe herangezogen.

5) Physiologische Unbedenklichkeiten gelten i.d.R. fir naturfarbene Materialien und wurden an den Rohstoffen ermittelt. Zulassungen fir die
Halbzeuge sind teilweise ebenso vorhanden, oder in Vorbereitung. Bitte klaren Sie dies mit uns ab.  6) Gilt fur naturfarbene Materialien. Eine
zusatzliche Lichtschutzwirkung kénnen gewisse Pigmente, z.B. RuB, tibernehmen.

7) Prufergebnisse ohne UL-Registrierung  8) Datengelten fur naturfarbene Werkstoffe ~ 9) Daten vom Rohstoff tbernommen

* Eigeneinschatzung ohne Priifzeugnis
0.B.=ohneBruch +=ja o=bedingt -=nein/keine Daten vorhanden
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